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ANLEITUNG 1.0

REINIGUNG DER ALUMINIUM ABDECKGITTER

1. Putzintervalle
Zum Erhalt des Glanzes der Aluminiumoberfliche ist eine Reinigung
mindestens vier Mal pro Jahr zu empfehlen.

2. Geeignetes Putzmaterial
Ein feuchter Lappen ist ausreichend.
Blrsten oder kratzende Gegenstande sind fiir die Reinigung nicht geeignet,
denn sie beschadigen die Oberflache.

3. Wasser, Seife oder Sdaure — welcher Reiniger hilft?
Lauwarmes Wasser (ca. 25 °C) reicht bereits aus, um den Dreck zu entfernen.
Heisses Wasser, Dampf- und Hochdruckreiniger etc. sind nicht empfehlenswert,
da es die Oberflache schadigen kann.

Grundsatzlich reagiert die Oberfldche des Aluminiums auf Sduren und Laugen.
Sie bildet Flecken oder wird stumpf.

Eloxierte und pulverbeschichtete Oberflichen reagieren empfindlich auf
Chemikalien. Wasser und ein wenig ph-neutrale Seife reichen bereits aus fiir
eine griindliche Reinigung.

4. Ausbesseren von Kratzern fiir eloxierte Aluminiumoberflichen
Kratzer kdnnen nicht komplett ausgebessert werden mittels eines Lackstiftes.
Durch die Behandlung wird der Kratzer unauffilliger - dennoch hingen die
Ergebnisse auch sehr stark von der Farbgebung der Oberfliche ab.

Wir empfehlen an einer unauffélligen Stelle solch eine Ausbesserung
vorzunehmen, ob tUberhaupt das gewtinschte Ergebnis
erzielt werden kann.
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